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Prefacio

Este manual técnico de aplicacao do Sistema Capote Fassatherm, ¢é resultado do trabalho de uma
equipa interdisciplinar constituida por técnicos aplicadores, investigadores de laboratério, técnicos de
assisténcia em obra e responsaveis de produto, que em conjunto tém avaliado o sistema em todos os seus
aspetos aplicativos até ao mais pequeno pormenor.

Todas as fases de aplicagéo foram tomadas em consideracdo com a ajuda de esquemas e desenhos para
facilitar a compreensao. llustra a aplicacao e funcionalidade de todas as etapas individuais, sem descorar
componentes, equipamentos e acessorios. O objetivo é rever e explicar todos os procedimentos envolvidos
na aplicagéo do sistema de isolamento FassaTherm, tendo sempre como base as diretrizes estabelecidas
pelas normas Europeias. Desta forma, conseguimos reunir num sé catalogo o conhecimento técnico
de aplicacao do sistema de isolamento térmico, necessario a todos os profissionais da area da
construcao.

Direcdo Técnica




Para garantir bem-estar,
damos-lhe a escolher 3 opcoes

O sistema capote Fassatherm pode ser realizado em trés solugdes diversas, que tém em consideracéo as
diferentes exigéncias dos edificios: Um sistema base, para um isolamento mais standard e comum; um
sistema mais evoluido para obter uma maior e melhor protecao e um sistema natural para quem procura

respeitar o ambiente.

FASSATHERM®

sistema capote

FassaTherm Classic FassaTherm Plus FassaTherm Eco

O sistema que serve
também o ambiente

A base do Mais exigéncia,
bem-estar mais protecao

2D

\'f

Placa isolante
EPS COLOREX
GRIP 032

Placa isolante
EPS 80-100-150

Placa isolante
GRAFITE 100

Placa isolante
LA DE ROCHA

Placa isolante
LA DE ROCHA
LAMELAR

* Placa isolante
CORTICA




MANUAL TECNICO DE APLICACAO

Sistema Capote:
acoes preliminares

. . - . ®
Antes de descrever os procedimentos de aplicagéo do sistema FASSATHERM
€ importante relembrar alguns pormenores para minimizar imperfeicoes que possam refletir-se
posteriormente na funcionalidade do proprio sistema e na sua durabilidade.

a aplicacao em obra
devera ser efetuada com
a temperatura ambiente e
do suporte entre 0s 5 °C e
os 30 °C

as superficies devem k
estar limpas, caso

contrario, deve proceder-

se a remocao de poeiras,

restos de massas,vestigios

de descofrante, partes

pouco resistentes, etc...

através da lavagem a

presséo com agua limpa

(max. 200 bar)



No caso de existirem pinturas ou
revestimentos antigos, deve proceder-se
a avaliagéo da sua aderéncia ao suporte e decidir a
sua remogao ou ndo. Aconselha-se a execucao de
uma prova de arranque de acordo com 0s seguintes
itens:

———
Aplicar uma demao de cola A 5ﬂ
Fassa (tipo A50) sobre uma =
superficie de cerca de 1/2 m? e —
=

aplicar uma rede de armagao, tendo
0 cuidado de esta sobressair cerca de
15-20 cm para cada lado.

A seguir, aplicar a segunda deméao de
cola.

Apés pelo menos 3 dias, deve realizar-se
um teste de arranque manual, de modo
a observar se o primeiro estrato fica totalmente
aderente ao suporte e verificar se apenas ocorre
o destaque da rede em conjunto com a segunda
demao de cola.
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No caso de existir
humidade e salitre
aconselha-se a remocao do reboco
deteriorado e efetuar a reparagéo
com o reboco especifico para
lambris KZ 35. EHS_S“
Para a execucéo do sistema capote  LEILZRFI]
€ necessario esperar pelo menos 7 T
dias. .

No caso de se verificar a

presenca de mofos, algas, i
fungos etc.

aconselha-se a realizacao de um

tratamento de prevengé&o com um %
detergente especifico (tipo solucao - a

de hipoclorito de sddio vulgarmente ?EF
conhecida por lixivia) e posteriormente e
aplicar um primario anti-fungos de

amplo espetro AM 270.



Acoes preliminares

No caso dos revestimentos cerdmicos, deve proceder-se a uma rigorosa avaliagao da aderéncia
de todas as ceramicas e retirar todas as que estiverem a destacar. (A) No caso da cerdmica apresentar superficies
vidradas, é importante efetuar uma lavagem das mesmas com jacto de areia, com o objetivo de aumentar a
rugosidade da superficie e consequentemente melhorar a aderéncia da cola. (B)

As partes de betao fortemente
deterioradas devem ser removidas. Os
ferros de armagao devem ser tratados
com um primario passivante BF 501 e
0 preenchimento das zonas em causa,
deve ser efetuado com o microbetao
fibro-reforgado B 525.
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Verificar a planaridade do suporte e se necessério nivelar com uma argamassa tipo LP 735 ou em
alternativa utilizar um reboco amassado com uma calda de AG 15 e agua na proporcao 1:3. Em locais onde existam
grandes relevos, tais como lajes em betao ou elementos de alvenaria fora de prumo, deve remover-se 0 excesso.

Para a realizacdo de um sistema capote, de acordo com a nossa experiéncia e como previsto pelas normas
internacionais, sugerimos as seguintes margens de tolerancia para o suporte (tabela A) e para o sistema ETIC’s
terminado (tabela B)

TABELA A / tolerancia de planaridade do suporte

a . Tolerancia em mm, referente ao suporte em metros.
Referéncia
(m) 1 4 10 15

Paredes com superficie ndo rebocada e lajes (mm) 10 15 25 30

Paredes com superficie rebocada e lajes (mm) 3 8 - -

TABELA B / tolerancia de planaridade do sistema ETIC’s concluido

A . Tolerancia em mm, referente ao sistema ETIC’s concluido.
Referéncia m) ) o5 4

ETIC’s concluido (mm) 2 3 5
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FASE 1 | ARRANQUE

Para o arranque, podem utilizar-se dois métodos: um perfil de arranque ou fazer o arranque com
painéis de rodapé.

Fixacao do perfil
de arranque

Antes de iniciar a aplicagao das placas,
€ necessario determinar qual a altura do
rodapé.

Sucessivamente procede-se ao nivelamento
e a montagem do perfil de arranque, sendo
este fixo mecanicamente com buchas
espacadas entre si de 20 a 30 cm.

Eventuais irregularidades do suporte poderao
ser compensadas através da utilizacao de
espacadores.
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Realizacao
dos angulos

Nas esquinas dos edificios é
necessario efetuar uma ligacéo
entre os perfis de arranque, que
pode ser obtida, cortando os
perfis a 45°, ou utilizando perfis
de arranque com angulo.

Acessorios e
juntas de ligacao

De modo a permitir obter uma
perfeita juncao dos perfis de
arranque e absorver eventuais
deformacgdes do material, € possivel
utilizar juntas de ligacado em PVC.

11



FASE 1 | ARRANQUE

Placas para lambrim. Em correspondéncia com os lambris do edificio, com as areas sujeitas a contato com agua
de rega ou abaixo do nivel do solo, podem utilizar-se em alternativa aos perfis de arranque, placas em poliestireno de

12

alta densidade (BASETHERM) ou placas de poliestireno extrudido com superficie rugosa (XPS).

Suporte
Impermeabilizagéo da fundacéo
Cola impermeavel BASECOLL
Placa para lambrim BASETHERM
Fita adesiva para vedacéo de
juntas
6 Perfil de arranque em PVC
com goteira
7 Cola para o sistema
8 Placa do sistema
9 Fixacdo mecanica do sistema
10 Regularizagio armada
11 Ciclos de acabamento
(primario e revestimentos
granulados)
12 Tela pitonada de protecéo

Gl A W N =

i

M

1 / Lambrim imbutido sem isolamento perimetral

Aplicar BASECOLL em toda a superficie da placa
BASETHERM, cortando a parte inferior da placa a

45°, de modo a facilitar a ligacao rede/membrana nao
efetuando fixagao mecanica, e colar diretamente sobre a
membrana de impermeabilizacéo pré-existente, tendo o
cuidado de superar a cota térrea pelo menos 20 a 30 cm.

Posicionar o perfil de arranque em PVC por cima do
painel de lambrim, colocando também uma fita adesiva
para vedacao de juntas, de modo a obter uma junta
hermética. Para que a goteira fique a trabalhar corretamente,
a diferenca de espessura entre o painel de lambrim e o
painel de fachada deve ser de pelo menos 3 cm.

Terminada a aplicacao das placas na fachada,
efetua-se a regularizacao armada, com dupla camada
de regularizador e rede interposta entre as camadas, até
a base da placa de lambrim.

Apos a aplicacao do revestimento final sobre

toda a superficie aplica-se a impermeabilizacao
utilizando o produto BASECOLL desde a membrana
de impermeabilizacao até a cota térrea. Aconselha-se

a utilizacéo de um estrato de separacao em material
plastico, geralmente uma tela pitonada, com o objetivo
de proteger o sistema de acdes mecanicas que possam
comprometer a drenagem.
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As placas de BASETHERM séo caracterizadas por uma elevada resisténcia mecanica e uma maior resisténcia a presenca

de humidade.

Suporte
Impermeabilizagéo da fundacéo
Cola impermeavel BASECOLL
Placa para lambrim BASETHERM
Fita adesiva para vedacéo de
juntas
6 Perfil de arranque em PVC
com goteira
7 Cola para o sistema
8 Placa do sistema
9 Fixacdo mecanica do sistema
10 Regularizagio armada
11 Ciclos de acabamento
(primario e revestimentos
granulados)
12 Tela pitonada de protecdo
13 Isolamento perimetral existente

Gl A WN =

2 / Lambrim imbutido com isolamento perimetral

Aplicar BASECOLL em toda a superficie da placa
BASETHERM, cortando a parte inferior da placa na
obliqua, de modo a facilitar a ligacao com o isolamento
perimetral ja existente, e colar diretamente sobre a
membrana de impermeabilizagéo existente, tendo o
cuidado de superar a cota térrea pelo menos 20 a 30 cm.

Posicionar o perfil de arranque em PVC por cima do
painel de lambrim, colocando também uma fita adesiva
para vedacao de juntas, de modo a obter uma junta
hermética. Para que a goteira fique a trabalhar corretamente,
a diferenca de espessura entre o0 painel de lambrim e o
painel de fachada deve ser de pelo menos 3 cm.

Terminada a aplicacao das placas na fachada,
efetua-se a regularizacao armada, com dupla camada
de regularizador e rede interposta entre as camadas, até
a base da placa de lambrim.

Apds a aplicacao do revestimento final sobre

toda a superficie aplica-se a impermeabilizacao
utilizando o produto BASECOLL desde a membrana
de impermeabilizagao até a cota térrea. Aconselha-se

a utilizacéo de um estrato de separacao, em material
plastico, geralmente uma tela pitonada, com o objetivo
de proteger o sistema de acdes mecanicas que possam
comprometer a drenagem.

13
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FASE 1 | ARRANQUE

A impermeabilizacao deve ser executada com o regularizador bi-componente (BASECOLL), sem fixagado mecanica,
e deve terminar sobre a membrana de impermeabilizacao ja aplicada sobre a parede. Caso se apliquem placas abaixo do
nivel do solo, é aconselhado usar praticas construtivas que evitem o contato da agua com as paredes (por ex. aplicacao

de drenos).

Suporte

Impermeabilizacéo da fundacéo
Cola impermeavel BASECOLL
Placa para lambrim BASETHERM
Cola do sistema

Placa do sistema

Fixac@o mecanica do sistema
Regularizagdo armada

Ciclos de acabamento

(primario e revestimentos
granulados)

10 Tela pitonada de protecéo

© O NG A WN =

3 / Lambrim em linha sem isolamento perimetral

Aplicar BASECOLL em toda a superficie da placa
BASETHERM, cortando a parte inferior da placa a

45°, de modo a facilitar a ligacao rede/membrana nao
efetuando fixagcdo mecéanica, e colar diretamente sobre a
membrana de impermeabilizacéo pré-existente, tendo o

cuidado de superar a cota térrea pelo menos 20 a 30 cm.

Terminada a aplicacao das placas na fachada,
efetua-se a regularizacéo armada, com dupla camada de
regularizador e rede interposta entre as camadas, até a
base do placa de lambrim.

Apés a aplicacao do revestimento final sobre

toda a superficie aplica-se a impermeabilizagao
utilizando o produto BASECOLL desde a membrana de
impermeabilizacéo até a cota térrea.

Aconselha-se a utilizacdo de um estrato de separacéo,
em material plastico, geralmente uma tela pitonada, com
o objetivo de proteger o sistema de acbes mecanicas que
possam comprometer a drenagem.



Suporte

Impermeabilizacéo da fundacéo
Cola impermeavel BASECOLL
Placa para lambrim BASETHERM
Cola do sistema

Placa do sistema

Fixagdo mecénica do sistema
Regularizagdo armada

Ciclos de acabamento

(primario e revestimentos
granulados)

10 Tela pitonada de protegéo

11 Isolamento perimetral existente

© O NG hA WN =
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4 / Lambrim em linha com isolamento perimetral

Aplicar BASECOLL em toda a superficie da placa
BASETHERM, cortando a parte inferior da placa na
obliqua, de modo a facilitar a ligacao com o isolamento
perimetral ja existente, e colar diretamente sobre a
membrana de impermeabilizagéo existente, tendo o

cuidado de superar a cota térrea pelo menos 20 a 30 cm.

Terminada a aplicacao das placas na fachada,
efetua-se a regularizacéo armada, com dupla camada de
regularizador e rede interposta entre as camadas, até a
base da placa de lambrim.

Apés a aplicacao do revestimento final sobre

toda a superficie aplica-se a impermeabilizagao
utilizando o produto BASECOLL desde a membrana de
impermeabilizacéo até a cota térrea.

Aconselha-se a utilizacdo de um estrato de separacéo,
em material plastico, geralmente uma tela pitonada, com
0 objetivo de proteger o sistema de acbes mecanicas que
possam comprometer a drenagem.

15
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FASE 1 | ARRANQUE

Suporte

Impermeabilizacéo existente
Cola impermeavel BASECOLL
Placa para lambrim BASETHERM
Fita adesiva para vedacéao

de juntas

Cola do sistema

Placa do sistema

Fixagdo mecanica do sistema
Regularizagdo armada

0 Ciclos de acabamento
(primario e revestimentos
granulados)

A WN =

© 00N

—

5 / Lambrim sobre pavimento existente

Aplicar BASECOLL em toda a superficie da placa Terminada a aplicacéo das placas na fachada, efetua-
BASETHERM e colar sobre a membrana de se a regularizacao armada, com dupla camada de
impermeabilizacao existente. regularizador e rede interposta entre as camadas, até a

base da placa BASETHERM.



basel herm.

A placa para lambris BASETHERM € uma placa de
poliestireno expandido. As superficies s&o caneladas de
modo a otimizar a adesao da cola.

As placas para lambris BASETHERM s&o utilizadas
unicamente para a realizacao de lambris, em areas que
estejam em contato com agua e para aplicacdes abaixo
do nivel do solo.

basel _oll.

BASECOLL ¢ uma cola e regularizador impermeabilizante
bi-componente. E utilizado para colar e regularizar placas
para lambris em sistemas de isolamento térmico capote.

Componente A: sacos de aprox. 25 kg e com protecao
contra a humidade.

Componente B: latas de 10,75 kg.

BASETHERM

MANUAL TECNICO DE APLICAGAO FASSATHERM

CARACTERISTICAS TECNICAS
Comprimento 1000 mm
Largura 500 mm
Espessura Da 60 a 240 mm
Egr?:;s)tr%r;g?oé—i deformagao 10% = 150 KPa
Condutibilidade térmica declarada A 0,034 W/m-K
Absorcéo de agua por imersao =< 0,5 Kg/m?
parcial
Reacéo ao fogo Classe E

[ CARACTERISTICAS TECNICAS
Espessura minima de aplicagéo 3 mm

Razao de mistura

Rendimento

Adesdo entre a cola e a placa em
EPS (ETAG 004, 5.1.4.1.3)

Coeficiente de condutibilidade
térmica (EN 1745)

2,3 partes de Comp. A e uma parte
de Comp. B (1 saco de Comp. A mi-
sturado com uma lata de Comp. B)

Colar: aprox. 4-5 kg/m?
Regularizador: aprox. 1,7 kg/m? por
mm de espessura

> 0,08 N/mm?

A =0,56 W/m-°K (valor tabelado)

BASECOLL

17
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FASE 1 | ARRANQUE

Colas Fassa

A funcao da cola é regularizar o suporte e criar uma ponte de adesao entre o suporte e a placa.
A cola, opde-se as forcas de tracéo paralelas a superficie colada. Em funcéo do tipo de placa, apresentamos de seguida

algumas sugestdes para a escolha correta da cola a usar.

FassaTherm Classic

Com placas isolantes em grafite e Colorex Grip 032 é possivel utilizar a cola A 50

Com placas isolantes em EPS é possivel utilizar as colas A 50, A96 e AL 88

FassaTherm Plus

FassaTherm Eco

Com placas isolantes la de rocha é possivel utilizar a cola A 96 e AL 88

Com placas isolantes em cortica é possivel utilizar a cola A 64

As colas sao misturadas com uma quantidade de
agua pré-estabelecida, através de um agitador
mecanico, um misturador continuo ou uma maquina
de projetar.

Mistura-se até obter uma mistura homogénea, que

em funcao das condicdes termo-higrométricas, tem
geralmente um tempo de utilizagéo de cerca de duas

A 50 Cola para isolamento térmico tipo ETIC’S (sistema “capote”) e regularizador de superficies

horas.

Todas as nossas colas sdo submetidas a um constante
controlo nos Nossos laboratérios. As matérias-primas
utilizadas séo rigorosamente selecionadas e controladas.

Peso especifico do pd 1.300 kg/m3

Espessura 2-5mm

Granulometria <0,6 mm

Agua de mistura 22% aprox.

Consumo - para regularizar: 1,4 kg/m? com 1 mm de espessura (em média 3-4 kg/m?);

Tempo de utilizacéo

- para colar com superficie total: 4-6 kg/m?;
- para colar com linhas e pontos: 3-4 kg/m?.
2 horas depois de misturado a temp. de + 20 °C

Resisténcia a flexdo aos 28 dias

6 N/mm2 aprox.

Resisténcia a compresséo aos 28 dias

12 N/mm? aprox.

Mddulo de elasticidade

6.000 N/mm? aprox.

Adesdo sobre betdo apds 28 dias

1,5 N/mm?2 aprox.

Adesao sobre betdo apds 28 dias + 3 dias em dgua

0,7 N/mm2 aprox.

Fator de resisténcia a difusao do vapor (EN 1015-19)

| = 33 aprox.(valor tabelado)

Coeficiente de absorcao de dgua por capilaridade (EN 1015-18)

W2 ¢ < 0,20 kg/m2-min05

Coeficiente de condutibilidade térmica (EN1745)

A\ = 0,75 W/m.°C (valor tabelado)

Conforme a Norma EN 998-1

GP-CSIV-w2

Fornecimento: Em silo / Sacos especiais
com protegao contra a humidade de 25 kg



A 96 Cola para isolamento térmico tipo ETIC’S (Sistema Capote) e regularizador de base cimenticia, fibrado e extra-branco

Peso especifico do pd

MANUAL TECNICO DE APLICAGAO FASSATHERM

FASSA
BORTOLD

1.350 kg/m3

Espessura - para regularizar superficies em betao: 2-3 mm
- para regularizar superficie em EPS e La de Rocha: 5-6 mm
Granulometria <1,0mm
Agua de mistura 26% aprox.
Consumo - para regularizar: 1,5 kg/m? por mm de espessura;

Resisténcia a flexdo aos 28 dias

- para colar com superficie total: 4-6 kg/m?
- para colar com linhas e pontos: 3-4 kg/m?
3 N/mm? aprox.

Resisténcia a compresséo aos 28 dias

7 N/mm? aprox.

Mddulo de elasticidade aos 28 dias

7.500 N/mm? aprox.

Fator de resisténcia a difusao do vapor (EN 1015-19)

| = 25 aprox. (valor tabelado)

Coeficiente de absorcao de dgua por capilaridade (EN 1015-18)

W2 ¢ < 0,20 kg/m2-min05

Coeficiente de condutibilidade térmica (EN1745)

A= 0,75 W/m.°C (valor tabelado)

Conforme a Norma EN 998-1

GP-CSIV-w2

AL 88 Cola e regularizador de base cimenticia branco

Fornecimento: Em silo / Sacos especiais com
protecéo contra a humidade de 25 kg.

Peso especifico do pd 900 kg/m3

Espessura 5-10 mm

Granulometria <1,2mm

Agua de mistura 33% aprox.

Consumo - para regularizar: 1 kg/m? por mm de espessura;

Tempo de utilizacéo

- para colar com superficie total: 4-6 kg/m?;
- para colar com linhas e pontos: 3-4 kg/m?
2 horas depois de misturado a temp. de + 20 °C

Resisténcia a flexdo aos 28 dias

2 N/mm? aprox.

Resisténcia a compresséo aos 28 dias

3,5 N/mm? aprox.

Mddulo de elasticidade aos 28 dias

4.200 N/mm? aprox.

Fator de resisténcia a difusao do vapor (EN 1015-19)

p =19 aprox.

Coeficiente de absorcao de dgua por capilaridade (EN 1015-18)

W2 ¢ < 0,20 kg/m2-min0.5

Coeficiente de condutibilidade térmica (EN1745)

A = 0,33 W/m.°C (valor tabelado)

Conforme a Norma EN 998-1

GP-CSII-wW2

Fornecimento: Em silo / Sacos especiais com
protecéo contra a humidade de 25 kg.

A 64 Cola para isolamento térmico tipo ETIC’S (Sistema Capote - placas de cortica) e regularizador de superficies branco

Peso especifico do pd 1300 kg/m3

Espessura 2-5mm

Granulometria <0,6 mm

Agua de mistura 25% aprox.

Consumo - para regularizar: 1 kg/m? por mm de espessura;

Resisténcia a flexdo aos 28 dias

- para colar com superficie total: 4-6 kg/m?;
- para colar com linhas e pontos: 3-4 kg/m?

Resisténcia a compresséo aos 28 dias

1 N/mm? aprox. ’ —_—1

Mddulo de elasticidade aos 28 dias

!
2,5 N/mm? aprox. P
2000 N/mm? aprox. A [

Fator de resisténcia a difusao do vapor (EN 1015-19) p = 13 aprox. |

Coeficiente de absorcao de dgua por capilaridade (EN 1015-18) W1 ¢ < 0,40 kg/m2-min05 L F:HSSH
Coeficiente de condutibilidade térmica (EN1745) A= 0,45 W/m.°C (valor tabelado) g un,Ti:"Lru q
Conforme a Norma EN 998-1 GP-CSII-WA1 e

Fornecimento: Em silo / Sacos especiais com
protecéo contra a humidade de 25 kg.

19
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FASE 2 | APLICACAO DA COLA

A cola é preparada de acordo com as instrucdes presentes na ficha técnica e/ou no saco. Esta deve
ser aplicada unicamente sobre a placa, e pode ser aplicada a mao ou a maquina. A aplicagéo
a mao, em funcéo da natureza do suporte, pode ser efetuada de dois modos:

Aplicagao
em toda a superficie

y

Quando o suporte esta suficientemente plano, o
produto deve ser aplicado sobre toda a superficie da
placa, com uma espatula dentada de dentes largos e
com varias espessuras de acordo com a regularidade
do suporte, devendo ter o cuidado de n&o inclinar muito
a espatula.

contato.

Aplicacao
com o método “linhas e pontos”

V

Quando o suporte nao esta plano e apresenta
irregularidades, que nao superam o 1,0-1,5 cm, o
produto pode ser aplicado de forma a criar linhas
de pelo menos 5-10 cm de largura em paralelo com
as laterais da placa e pontos no centro da mesma com
cerca de 5-10 cm de diametro.

A superficie minima de colagem deve ser pelo menos
40% da superficie total da placa.

Independentemente do tipo de colagem, deve ter-se uma atencao especial, para
evitar a aplicagéo de cola nas laterais das placas, pois isto pode originar problemas
(formacao de pontes térmicas), devido as placas nao ficarem totalmente em
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Aplicagao
com maquina de projetar
monofasica “Ritmo”

A aplicacao da cola, amassada com a maquina de

projetar “Ritmo” é efetuada com uma pistola especifica
e disposta em linhas verticais. A cola pode pode ser
também amassada através de um misturador horizontal
ligado diretamente ao silo (a queda), ou transportado
até ao piso de aplicacéo através de um compressor ligado
ao silo (pressao).

-
ATENGAO:

UNICAMENTE POR
PONTOS!!!
\_

NUNCA COLAR

Método de colagem com base no tipo de placas isolantes k

1) Placa de EPS. Pode ser utilizado o método de linhas e pontos ou colagem com superficie total;

2) Placa em la de rocha MW. Pode ser utilizado o método de linhas e pontos ou colagem com superficie
total. Para melhorar a aderéncia, da cola a placa, € necessario aplicar um estrato fino de cola
apertando-o contra a placa para fazé-lo aderir melhor. Sucessivamente sera aplicada a cola;

3) Placa em cortica ICB. Pode ser utilizado o método de linhas e pontos ou colagem com superficie

total.
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FASE 3 | APLICACAO DAS PLACAS ISOLANTES

Prestar atencao ao armazenamento em obra das placas isolantes. Evitar a exposicao aos
agentes atmosféricos e em particular proteger as placas da acao direta da luz.

Em especial a placa de EPS com grafite é particularmente sensivel a agéo da luz solar.

A aplicacao deve ser efetuada evitando a luz solar direta. Caso nao seja possivel devem ser colocadas
telas escuras nos andaimes durante a aplicacao.

As placas devem ser aplicadas diretamente a Relativamente aos cantos, as placas devem ser
parede, de baixo para cima, e com juntas falsas, alternadas, de modo a garantir a absorcao das tensoes.
de modo a evitar 0 aparecimento de fissuras entre as Deve ter-se particular atencao para nao utilizar cola
placas. Deve exercer-se também uma ligeira pressao na correspondéncia com os extremos das placas.
sobre as placas com as maos. As juntas falsas Quando a espessura das placas é superior a 18 cm, a
verticais devem ser de pelo menos 25 cm. colagem das placas nos angulos deve ser efetuada com

cola poliuretanica. Pecas de placas com menos de 15 cm
Em caso de chuva durante a aplicagao, deve de largura, podem ser aplicadas, mas devem ser sempre
evitar-se infiltracdes de agua por detras das placas aplicadas sobre superficies planas, ou seja, nunca aplicar
isolantes. em angulos.
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Eventuais juntas entre
as placas devem ser
preenchidas com cunhas de
material isolante.

Para juntas inferiores a 4

mm pode utilizar-se espuma
de poliuretano Fassa
Mousse.

A cola do sistema nunca
deve ser utilizada para
preencher os espagos vazios
entre placas.

O corte das placas deve ser perpendicular a face Durante a instalagéo das placas, estas devem ser

da mesma, consequentemente é necessario utilizar batidas com uma talocha de madeira ou de plastico
maquinas de corte (tipo maquina de corte Cutmaster para aumentar a aderéncia ao suporte. E importante
maxi, maquina de corte EXTM para EPS e maquina de controlar frequentemente a planaridade de toda
corte UTM para cortica € la de rocha). a superficie com uma régua de nivel. Pequenas

diferencas de planaridade entre as placas de EPS,
podem ser eliminadas, através da passagem de uma
lixa na superficie das placas, tendo posteriormente o
cuidado de limpar a superficie.
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FASE 3 | APLICACAO DAS PLACAS ISOLANTES

A aplicacéo das placas deve ser planificada de modo
a permitir que as juntas entre as placas sejam
falsas, quer seja no que respeita a abertura de
portas e janelas, quer seja no que respeita a
presenca de descontinuidades de materiais
nas paredes (por ex. ligacao tijolo/betao).



Barreira ao fogo

Nos sistemas Capote realizados com placas isolantes
certificadas com Euroclasse E segundo a EN 13501
(Poliestireno Expandido Sinterizado), pode ser pedido

a insercao de barreiras ao fogo em todas as paredes

do sistema em correspondéncia com as lajes entre os
diversos andares do edificio. As barreiras ao fogo serao
realizadas através da aplicacdo de uma fila continua de
placas de 1a de rocha lamelar, com uma altura minima de
200 mm.

MANUAL TECNICO DE APLICAGAO FASSATHERM

A la de rocha lamelar é colada com o método de
superficie total, aplicando-se a cola com espatula
dentada.

A la de rocha lamelar é também fixa
mecanicamente com 2 buchas por
placa.
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FASE 3 | APLICACAO DAS PLACAS ISOLANTES
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Juntas de dilatacao

As juntas de dilatagao estruturais devem ser aplicadas no
estrato de isolamento externo, aplicando-se as placas de
modo a deixar um espaco vazio de aproximadamente
2 cm. Coloca-se um cordao de la de rocha com fungao
de isolante e preenchimento do espaco vazio entre as
placas.

Aplicar a cola do sistema nas laterais das placas isolantes
e nos primeiros 15/20 cm das faces das placas. Aplicar as
juntas de dilatacao, tendo o cuidado de sobrepor as varias
juntas pelo menos 10 cm.

1 Cordao de l1a de rocha
2 Cola do sistema
3 Junta de dilatacao

Para obter um efeito estético mais uniforme, aconselha-se a insercao de uma tira
de EPS na junta de dilatacao com o objetivo de fixar o alinhamento até ao final do
trabalho.
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Juncao com
elementos salientes

Na presenca de elementos fixos salientes nas
paredes (vigas, soleiras, portas, janelas, etc.), para
obter uma perfeita impermeabilizacao, no caso de
chuva batida, na juncdo com a placa isolante, deve
ser aplicada uma fita adesiva de vedacao,
devendo a fita colar diretamente no elemento
saliente (1A/2A) e na parte mais saliente da placa
isolante.

27



28

FASE 3 | APLICACAO DAS PLACAS ISOLANTES

A continuacao do trabalho prossegue com o corte
da fita nos angulos, tendo o cuidado de encostar
perfeitamente as extremidades exercendo uma
ligeira pressao. (1B)

A escolha da espessura da fita adesiva de vedacao
(8-7 mm ou 7-12 mm) é em funcéo da dimensao da
junta a preencher.

O procedimento correto para a instalagao da fita é
alinha-la e aplicar imediatamente a placa isolante. (1C)

Nao se aconselha a utilizacao de betumes tipo
silicone ou cola veda, pois a durabilidade destes é
limitada, necessitando consequentemente de
manutencéo.

Para fazer um trabalho de acordo com as normas, deve
utilizar-se uma fita adesiva de vedagéo.



Pormenor do perfil
em PVC para
caixilharia

Depois de fixar a placa
isolante a tira de rede é
inserida no estrato de
regularizacdo. Uma vez
aplicado o revestimento
de acabamento deve
retirar-se a fita de
protecéo.

Instalacao de parapeitos

Os parapeitos devem ser montados sem espacos
vazios (caso contrario, devem ser preenchidos com
material isolante).

Os parapeitos podem ser aplicados antes ou depois da
aplicacao do sistema capote, consoante a espessura da
placa isolante e da espessura do parapeito.

No caso da instalacao ser posterior, deve assegurar-
se que a junta de ligacao com o isolante € protegida

MANUAL TECNICO DE APLICAGAO FASSATHERM
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dos agentes atmosféricos. Onde nao é prevista

a substituicao é necessario intervir aumentando a
dimensao do parapeito com elementos especificos para
tal.

Os perfis em PVC para caixilharia sao colados
sobre a caixilharia com uma fita adesiva pré-colada
no perfil.

A fita de protecao serve para a cobertura da caixilharia e
dispde de uma superficie auto-adesiva para aplicagéo de
uma tela de protegao.
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FASE 4 | FIXACAO MECANICA

A fixacdo mecanica suplementar, efetuada através de buchas, permite aumentar a adeséo ao
suporte das placas isolantes obtida com a cola.

A principal fungéo das buchas nao é absorver ou substituir
a forca ja exercida pela cola que suporta as placas, mas
permitir uma estabilidade e durabilidade da adeséo,

que pode por vezes ser comprometida pela incorreta
preparagéo do suporte ou pela forca do vento.

Em resumo, a cola é utilizada para contrariar as forcas
paralelas ao suporte enquanto a bucha contraria as
forcas perpendiculares ao suporte.

N&ao respeitar a quantidade de buchas ou 0 método de
fixacdo, pode levar a variagcdes dimensionais das placas
e consequentemente provocar defeitos estéticos e
funcionais (efeito “colchao” 1).

efeito “colchao”.




A profundidade do
furo deve ser superior
a pelo menos 1-2

cm, no que respeita
ao comprimento da
bucha.

MANUAL TECNICO DE APLICAGAO FASSATHERM

Execucao dos furos

A execucao dos furos para a aplicacdo das buchas é uma
fase muito importante para garantir a fixacado das mesmas.

A furacao deve ser efetuada com:

A Método martelo/percussao
para suportes de betéo e tijolo macico;

B Método normal
para suportes de tijolo furado.
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FASE 4 | FIXACAO MECANICA

FIXACAO MECANICAEM T

—

FIXAGAO MECANICA EM W

Esquemas de fixacao mecanicaem Teem W

Para as placas em EPS, Colorex e Cortica, deve utili-
zar-se o esquema de fixacdoem T.

As buchas devem ser aplicadas em todas as inter-
cepcdes/juntas das placas e mais uma ao centro.

Para as placas em la de rocha, utiliza-se o esquema
emW.

Cada placa é fixa com 3 buchas, sendo estas aplicadas a
uma distancia de cerca de 5-10 cm dos lados da placa.
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Depois de aproximadamente 1 dia, e consequente endurecimento da cola, aplica-se a fixacado mecanica das placas,
realizada com buchas especificas: O disco da bucha tem o objetivo de pressionar a placa contra o suporte, enquanto

que o perno tem a funcdo de manter a aderéncia da placa ao suporte.

A penetracao das buchas no suporte deve corresponder a Profundidade de Fixacao da prépria bucha (PF).
Para determinar o comprimento apropriado da bucha, dever-se-a ter em conta tanto a espessura da argamassa de
colagem/regularizacao (aprox. 10 mm), como a espessura de um eventual reboco existente:

L bucha (mm) | = | Esp Isolante + Esp Cola/Regularizacao + Esp Reboco + Pf

L Comprimento / Esp Espessura / Pf profundidade de fixacdo

A escolha da bucha deve ser efetuada em funcao do tipo de suporte sobre o qual vai ser aplicado o Sistema Capote,
e em fungéo do tipo de isolante a usar. Na tabela seguinte estdo enunciados os varios tipos de buchas que podem ser

utilizados:

*65 mm suporte “E”

tipo de fixacao tipo de placa isolante PF profundidade | Homologacao
TIPO DE BUCHA
m - de fixagao ] segundo ETAG 014'

BUCHA TOP FIX 2G A-B-C-D-E' normal EPS - MW - ML 25 mm*
BUCHA COMBI FIX A-B-C de percussao EPS-MW?-ML®-ICB 25 mm SIM
BUCHA WOOD FIX madeira normal EPS- MW - ML - ICB 30 mm NAO

1 Homologacao europeia das buchas em PVC para fixagdo do Sistema de Isolamento

Térmico com reboco.

2 Para placas em |a de rocha deve ser utilizada uma anilha adicional de 90 mm
3 Para a placa em |a de rocha lamelar, onde for prevista a fixagdo, deve ser utilizada uma anilha

adicional de 140 mm.

Legenda dos suportes Legenda das placas
segundo a ETAGO14: isolantes

BETAOQ PLACA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO
TIJOLO MACICO MW PLACA EM LA DE ROCHA

c TIJOLO ALVEOLAR ML PLACA EM LA DE ROCHA LAMELAR

D BETAO ALIGEIRADO ICB PLACA EM CORTICA

E BETAO CELULAR

33



FASE 4 | FIXACAO MECANICA

BUCHA FASSA TOP FIX 2G
Bucha de aparafusar, para betao e alvenaria

- homologacao ETA para todas as classes de materiais de construgao

- com o tampéo para obter uma superficie coplanar e uma aplicacao da massa
de regularizacao uniforme

- simples e rapido

- pode ser aplicada de modo coplanar, utilizando o tampao STR

- profundidade de fixacao reduzida com uma elevada capacidade de carga, garantem absoluta
seguranca e economia de buchas

- pressao constante

- ponte térmica otimizada

- parafuso pré-montado para uma aplicagao mais rapida

- controlo total da aplicacao: o encaixe do disco assinala uma fixacao segura

- disponivel em comprimentos de 115 a 335 mm

BUCHA FASSA COMBI FIX
. Bucha expansivel universal

- prego de ago estavel

- homologagao ETA para betéo e tijolo

- facil aplicagéo coplanar da bucha

- perno de fixacdo em material sintético para reduzir o valor de condutividade térmica pontual

- possibilidade de aplicar em combinacao com disco adicional

- profundidade minima de fixacdo, com consequente reducao da profundidade do furo

- seguranca, gracas a elevada capacidade de suster cargas

- prego pré-montado para uma aplicagao mais rapida

- relacao preco/desempenho excelente

- fornecida com a Declaracao Ambiental do Produto EPD

- disponivel em comprimentos de 115 a 295 mm

BUCHA WOOD FIX
Bucha de aperto com disco, para madeira e laminas metalicas

- para suportes de madeira, bem como para a chapa metalica até 0,75 mm

- com o tampéo para obter uma superficie coplanar e uma aplicacao da massa
de regulariza¢ao uniforme

- simples e rapido

- em alternativa pode aplicar-se de modo coplanar utilizando um tampéao

- forca de pressao constante

- controlo total da aplicacao: o encaixe do disco assinala uma fixacao segura

- disponivel em comprimentos de 80 a 220 mm
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BUCHA DE APARAFUSAR TOP FIX 2G, COPLANAR OU
DE ENCAIXE PARA EPS
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BUCHA COMBI FIX DE PERCUSSAO PARA EPS
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FASE 4 | FIXACAO MECANICA

BUCHA DE APARAFUSAR TOP FIX 2G, COPLANAR OU DE e
ENCAIXE PARA LA DE ROCHA ___—-——*___<5

’/. ] :§~\“ Sl

e

1\\.

BUCHA COMBI FIX DE PERCUSSAO COM DISCO
ADICIONAL PARA LA DE ROCHA




MANUAL TECNICO DE APLICAGAO FASSATHERM

A altura do edificio e a sua posicao geografica influenciam a quantidade de buchas necessarias para aplicagao.
Isto considera-se sobretudo para as orlas dos edificios, pois estdo mais expostas a forca do vento. Nas
superficies, sao aplicadas pelo menos 6 buchas/m?, as quais sdo aplicadas uma em cada angulo e pelo menos uma
ao centro da placa.

A partir de 10 m de altura, & necessario aumentar a quantidade para 8 buchas/m? nas orlas dos edificios; a partir dos
25 m de altura, é necessério aumentar a quantidade para 10 buchas/m?2. As orlas onde devem ser aplicadas um maior
numero de buchas, sdo zonas com pelo menos um metro partindo das orlas do edificio.

Topografia envolvente 1 Quantidade de
Velocidade
4o vento ! L fh buchas/m? nas zonas
s] Altura do edificio [m] ) )
[m perimetrais das
Vp <10 10-25 >25-50 <10 10-25 >25-50 <10 10-25 >25-50 fachadas com uma
<28 6 6 6 6 6 6 6 6 6 carga util das buchas
28-32 8 8 10 8 6 8 6 6 8 de 0.2kN
>32 10 10 12 8 10 10 6 8 10 ’

1) I: edificio isolado
II: edificio em contexto urbano aberto
IlI: edificio em contexto urbano protegido do vento

As categorias |, Il e lll correspondem as categorias Il, Il e IV do Eurocédigo EN 1991-1-4.
IIl: Area com vegetacao baixa(por ex. erva) e obstaculos isolados (arvores, edificios) com uma distancia entre si de pelo menos

20 vezes a altura dos obstaculos.

Ill: Area com uma cobertura de vegetag&o regular ou edificios com obstaculos isolados com uma distancia entre si de pelo
menos 20 vezes a altura dos obstaculos (como urbanizacdes, floresta permanente).

IV: Area em que pelo menos 15% da superficie é coberta com edificios com uma altura média superior a 15 metros.
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FASE 4 | FIXACAO MECANICA

Esquemas de fixacao para placas em EPS, EPS CM 100 x 50

com grafite, cortica.

O—
O—

Oo———O0
o————0

I Fixacao prevista
para edificios com H< 10 m

6 buchas/m? ao centro

I 6 buchas/m? nos cantos

—0 O
o————O0
—0 O

[ ]

— & 6—0 o o
(@]
o———0 O
o
o———0 O
o

o——O0

Lo
E I o I © I o E Fixacao prevista
O O O O para edificios com 10 <H< 25 m
° ° I © I © I © 6 buchas/m? ao centro
I I I e I ¥ I 8 buchas/m? nos cantos
° ° o) o)
S 7

o—
o—

Fixacao prevista
para edificios com H> 25 m

[ ]
o—
oO———0
o
Oo———<C
o

6 buchas/m? ao centro
I 10 buchas/m? nos cantos

o O0——=O
o O0——O
©)

[ ]
o———0O O
o———0 O

—0
—0



Esquemas de fixacao para placas de COLOREX GRIP 032

O—

O—

A
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CM 100 x 60

_.. * O )
° ° o) o
I I R I . I Fixacao prevista
¢ > > para edificios com H< 10 m
° o) o) o
o o 4 o 4 5 buchas/m? ao centro
® I ° I o I o I 5 buchas/m? nos cantos
_.. O O O )
* ? 7
I G|
° ° I o) I o} Fixacao prevista
o o I o para edificios com 10 <H< 25 m
° ° o) o) o
I R I R I 5 buchas/m? ao centro
I I I - I - I 7/8 buchas/m? nos cantos
° ° o) o}
i ? 7
o« o b o 4
° ° I o) I o
N N Fixacao prevista
I I I para edificios com H>25m
e o o o o) o}
Q O % O 8 buchas/m? ao centro
L4 I o I o 9/10 buchas/m? nos cantos

—0

—0
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Esquemas de fixacao para placas de la de rocha

[} [} O (@] O O
[ ) O O O O O
[ ] (@] (@) (@] (@]
Fixacao prevista
° o o o o o para edificios com H< 10 m
[} [} (e} (@] (e} (e}
6 buchas/m? ao centro
2
° o o o o o 6 buchas/m? nos cantos
[ ] (@] (@) (@] (@]
[ ] O O O O O
[} [} (e} (@] (e} (e}
[ [ ] O O O O O
e 0 (@] (@) (@] (@] . ~ .
Fixacao prevista
para edificios com 10 <H< 25 m
[J O O O O O
[ ] [ ] (@] (@) (@] (@]
6 buchas/m? ao centro
e o o o o o o 7/8 buchas/m? nos cantos
e 0 (@] (@) (@] (@]
[ ) O O O O O
[ ) [} [} (e} (@] (e} (e}
[ [ ] O O O O O
e 0 (@] (@) (@] (@]
Fixacao prevista
ole O o o o o para edificios com H> 25 m
[ ] [ ] [ ] (@] (@) (@] (@]
6 buchas/m? ao centro
[ [ ] O O O O O 2
o o 5 S S 5 9/10 buchas/m? nos cantos
[ K ) [©) O O O [e]

CM 80 x 62,5



Esquemas de fixacao para placas de la de rocha lamelar
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CM 20 x 120

e o & o & o &
| hd + (Jl) (J') Fixacao prevista
|: ; Q g Q g Q para edificios com H< 10 m
° ° Q o Q o O 6 buchas/m? ao centro
o o Q Q 8 buchas/m? nos cantos
o o Q 3 Q 3 O
o o Q Q
[ [ [
| | | |
oo o Q o Q o )
o o Q Q Fixacao prevista
| i : Q i Q i Q para edificios com 10 <H< 25 m
°
e o0 Q o Q o Q 6 buchas/m? ao centro
e ¢ Q Q 10 buchas/m?2 nos cantos
oo o Q 3 Q 3 O
°
| * | Q | Q |
| | | |
oo o Q o Q o )
o o Q Q
|: hd : ¢ g ¢ g ¢ Fixacao prevista
o o o ¢ . ¢ S ¢ para edificios com H> 25 m
o o Q Q 6 buchas/m? ao centro
|: hd ; ¢ i ¢ i ¢ 12 buchas/m? nos cantos
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FASE 5 | EXECUCAO DE CANTOS E ANGULOS

Aaplicacaoderedesangulares pré-moldadas devem seraplicadas antes do posicionamento
dos perfis de canto. Em alternativa as redes angulares, é possivel a aplicacao de uma rede de
armacéao diagonal aplicada diretamente sobre os angulos com uma inclinacao de 45°. As tiras
retangulares geralmente tém dimensodes de cerca de 200 x 300 mm.
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Posicionamento dos perfis de canto

Todas as arestas devem ser realizadas com perfis
de canto apropriados com rede pré-colada, tendo
0 cuidado de aplicar perfis de canto em aluminio com
goteira, nos pontos onde possa existir escorrimento de
agua.

MANUAL TECNICO DE APLICAGAO FASSATHERM
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Rede angular ou na diagonal

Em correspondéncia com a abertura de janelas e
portas é necessério aplicar fracdes de rede com
inclinagao de 45°, em correspondéncia com os perfis,
onde geralmente se concentram esforcos/tensoes.
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FASE 5 | EXECUCAO DE CANTOS E ANGULOS

Realizacao de reentrancias

Com o objetivo de criar trabalhos estéticos no sistema
capote, pode utilizar-se placas ja preparadas com
cortes em trapézio ou em triangulo.

-

T T T T W

Este tipo de trabalho pode ser obtido através da
utilizacéo de placas ja preparadas, ou através da
utilizagcado em obra de uma maquina de corte adequada
(minicut).

Estes canais seréo depois armados utilizando redes
angulares apropriadas e espatulas com forma de
trapézio ou triangulo especificas para este tipo de
trabalho.
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MANUAL TECNICO DE APLICAGAO FASSATHERM

Montagem da caixa de
estores

Imagem que mostra o procedimento a ser
seguido para a montagem da caixa de
estores.

Especificamente, chama-se a atencao

para a parte da placa isolante que vai
sobrepor a caixa de estore, pois nao ira
ser fixa mecanicamente, devendo ser colada
com uma cola poliuretanica (evidenciada a
amarelo na imagem), aplicando-se também
uma guarnicao de impermeabilizagao ao
longo da caixa e da placa isolante e na parte
exterior um perfil com goteira.

Remate superior da parede

Imagem que mostra o procedimento a ser
seguido para 0 remate superior da parede
(beirado).

No caso especifico, temos uma ligacdo com
um telhado ventilado devendo por isso, ser
utilizado um perfil de ventilacao, que sera
colado com a massa de regularizacéo.

E também recomendado dobrar a face
(espessura) da placa isolante com massa de
regularizacao e rede.
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FASE 6 | INSTALACAO DE ELEMENTOS
PARA FIXAGAO

Para a fixacao de elementos externos a placa isolante, sem a formacao de pontes térmicas,
estao disponiveis alguns suportes de montagem. Estes suportes podem ser instalados de
diversos modos: aplicados no interior da placa isolante, aplicados diretamente na parede ou fixos
mecanicamente, de acordo com o tipo de elemento de montagem.




FASSA DORONDO

FASSA
QUADROLINE PU

FASSA SPIRALE

FASSA
UMP-ALU-TRI

MANUAL TECNICO DE APLICAGAO FASSATHERM

4 | FASSA ZYRILLO
EPS

FASSA
TRA-WIK-PH

FASSA
QUADROLINE EPS

FASSA K1-PH
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FASE 6 | INSTALACAO DE ELEMENTOS DE MONTAGEM

Base em polipropileno FASSA DORONDO

A base de montagem FASSA DORONDO corresponde a uma base em plastico
de alta qualidade. A superficie interna é rugosa enquanto que a exterior &
perfurada.

As dimensbdes sao as seguintes: diametro de 90 mm com um diametro Util de 70
mm; a espessura & de 10 mm.

Séao utilizadas para a montagem de elementos externos, tais como guias para
telas, painéis leves, sensores de temperatura, etc, sobre palcas de poliestireno
expandido EPS ou la de rocha, garantindo-se assim a auséncia de pontes

térmicas.
Para a montagem de guias
para cargas ligeiras, como
sensores de temperatura,
cartazes, guias para
suportar telas etc.
FASES DE APLICAGAO

(“'\

n@ Espirais de montagem para cargas ligeiras FASSA SPIRALE

Bucha de espiral completa, com junta de vedacgao (guarnicao), para espessuras
¥ de placas isolantes superiores a 6 cm.
W Séao utilizadas para fixar cargas ligeiras, como campainhas, nimeros de casa,
j 1 i floreiras pequenas, etc (carga maxima aconselhada por cada fixacao - 5 kg).

) Sao aparafusadas a placa isolante, com uma chave de fendas de estrela ou
normal, através do estrato de regularizacao, antes de aplicar o revestimento
final.

A junta de vedacao (guarnicao), serve para impedir infiltracdes de humidade.

Para a montagem de
cargas ligeiras, como
campainhas, nimeros de
casa, floreiras pequenas,
etc.

FASES DE APLICACAO




Disco cilindrico FASSA ZYRILLO EPS

o

=

Para a montagem de
suportes de calhas,
persianas, etc.

BLOCO DE MONTAGEM
FASSA QUADROLINE EPS

Para a montagem de
suportes de calhas,
persianas, etc.

MANUAL TECNICO DE APLICAGAO FASSATHERM

Os cilindros de montagem FASSA ZYRILLO EPS correspondem a cilindros de
EPS com peso especifico elevado. As dimensdes sé&o: didametro 70 mm, com um
didmetro de superficie util de 50 mm ou didametro de 125 mm com um diametro
de superficie util de 105 mm. Em qualquer um dos casos a espessura é de
70 mm. Sao utilizados sobre placas de EPS, como suportes de montagem de
elementos externos, como bracadeiras de ferro, caleiras, fixadores de portadas
garantindo a auséncia de pontes térmicas.

Aregularizacao das superficies isoladas, deve ser efetuada antes da aplicacao do
cilindro de montagem. Antes de colar o cilindro de montagem FASSA ZYRILLO
EPS, com a respetiva cola poliuretanica e pressiona-lo contra o suporte de
modo a que este fique em linha com a placa isolante, é necessario que a parte
fresada seja limpa perfeitamente, para podermos obter uma aplicacéo perfeita.

FASES DE APLICAGAO

Os blocos de montagem FASSA QUADROLINE EPS sao blocos de EPS com
peso especifico elevado. As dimensdes s&o: 98x98 mm com uma superficie Util de
78x78 mm ou 138x98 mm com uma superficie Util de 118x78 mm. As espessuras
entre ambos os tipos variam de 60 mm a 300 mm.

SAo utilizados sobre placas de EPS 1a de rocha MW, como suportes de montagem
de elementos externos, como bracadeiras de ferro, caleiras, fixadores de porta-
das, cabides, painéis publicitarios, garantindo a auséncia de pontes térmicas.

A aplicagéo dos blocos de montagem FASSA QUADROLINE EPS deve ser efe-

tuada ao mesmo tempo da colagem das placas isolantes, realizando uma colagem
com superficie total e pressionando o bloco contra o suporte.

FASES DE APLICAGAO
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FASE 6 | INSTALACAO DE ELEMENTOS DE MONTAGEM

Suporte em espuma de poliuretano FASSA QUADROLINE PU

Os blocos de montagem FASSA QUADROLINE PU s2o blocos produzidos com
espuma de poliuretano rigida, que nao apodrece € € livre de CFC. As dimensoes
sa0: 198X198 mm com uma superficie Util de 198x198 mm ou 238x138 mm com
uma superficie Util de 238x138 mm. As espessuras entre ambos o0s tipos variam de
60 mm a 300 mm. Tém uma resisténcia limitada aos UV, mas geralmente durante
0 tempo de construcdo, nao € necessario nenhuma protecao.

Funcionam como espessura de apoio no caso de cargas de compressao elevadas.
Dado a espuma de poliuretano rigida ser fragil, € necessario fazer as fixagdes desta
ao suporte. Sao utilizados sobre placas de EPS ou 1a de rocha, como suportes
para montagem de elementos externos como toldos, protecdes solares, etc.

A aplicagcédo dos blocos de montagem FASSA QUADROLINE PU deve ser
efetuada a0 mesmo tempo da colagem das placas isolantes, realizando uma
colagem com superficie total e pressionando o bloco contra o suporte.

Para a montagem de

toldos, prote¢des solares,
etc, exclusivamente como
espessura e apoio. FASES DE APLICAGAO

Placa de montagem universal FASSA UMP-ALU-TRI

As placas de montagem universais FASSA UMP-ALU-TRI sdo produzidas em
espuma de poliuretano rigida, que nao apodrece e € livre de CFC. Sao reforcadas
com duas consolas de aco com injecao de espuma para garantir um aparafusamento
correto ao suporte, uma placa em aluminio para o aparafusamento dos elementos
externos e um cartdao compact (HPL) que assegura uma distribuicado 6tima da
pressao sobre a superficie do elemento.

Séo utilizados sobre placas de EPS ou 1a de rocha, como suportes de montagem
de elementos externos de pesos intermédios, como escadas, toldos, protecdes
solares, etc. Tém uma resisténcia limitada aos UV, mas geralmente durante o tempo
de construcao, nao é necessaria nenhuma protecao.

A aplicacdo dos blocos de montagem FASSA UMP-ALU-TRI deve ser efetuada
ao mesmo tempo da colagem das placas isolantes, realizando uma colagem com
superficie total e pressionando o bloco contra o suporte, efetuando também a fixacao

Para a fixacao de buchas,

montagem de escadas, mecanica através da aplicacao de parafusos nos furos previamente realizados. Uma
toldos, protecdes solares, vez endurecida a cola é necessario controlar a resisténcia dos parafusos.
etc.

FASES DE APLICAGAO
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6 | Suporte de montagem FASSA TRA-WIK-PH

Os suportes de montagem FASSA TRA-WIK-PH sZo produzidos em espuma
de poliuretano rigida, que néo apodrece € ¢ livre de CFC. Sao reforgcados com
uma consola de aco para uma melhor adeséo ao suporte e uma placa em
aluminio para o aparafusamento dos elementos externos e um cartdo compact
(HPL) que assegura uma distribuicao 6tima da pressao sobre a superficie do
elemento.

Sao utilizados sobre placas de EPS ou la de rocha, como suportes de montagem
de elementos externos de pesos intermédios, como parapeitos. TEm uma
resisténcia limitada aos UV, mas geralmente durante o tempo de construcao,
nao é necessaria nenhuma protecao.

Para a fixagao de buchas A aplicacao dos blocos de montagem FASSA TRA-WIK-PH deve ser efetuada

para a montagem de ao mesmo tempo da colagem das placas isolantes, realizando uma colagem
grades, parapeitos das com superficie total e pressionando o bloco contra o suporte. Apds a secagem
janelas etc. da cola deve fixar-se mecanicamente.

FASES DE APLICACAO
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FASE 6 | INSTALACAO DE ELEMENTOS DE MONTAGEM

Suporte de montagem de dobradicas FASSA K1-PH

Para a fixacdo de buchas,
campainhas, etc.

52

Os suportes de montagem FASSA K1-PH sdo produzidos em espuma de
poliuretano rigida, que n&o apodrece e ¢ livre de CFC. Sao reforgcados com uma
consola de a¢o para uma melhor adesao ao suporte e uma placa em aluminio
para o aparafusamento dos elementos externos e um cartao compact (HPL) que
assegura uma distribuicdo 6tima da pressao sobre a superficie do elemento.

Séao utilizados sobre placas de EPS ou 1& de rocha, como suportes de montagem
de elementos externos de pesos intermédios, como dobradicas, guias para
persianas e parapeitos. Tém uma resisténcia limitada aos UV, mas geralmente
durante o tempo de construcao, nao é necessario nenhuma protegéao.

A aplicacao dos blocos de montagem FASSA K1-PH deve ser efetuada ao
mesmo tempo da colagem das placas isolantes, realizando uma colagem com
superficie total e pressionando o bloco contra o suporte. Apds a secagem da
cola deve fixar-se mecanicamente.

FASES DE APLICAGAO
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FASE 7 | REGULARIZACAO COM REDE

Apobs a fixacdo mecanica das placas, inicia-se a regularizacédo das mesmas. Os regularizadores
devem ser aplicados sobre as placas com espatula dentada, aplicando-se uma espessura
uniforme de pelo menos 3 mm no caso em que se utilize o produto A 50 ou FLEXITHERM 11 e de
5-6 mm no caso em que se utilize os produtos A 96, AL 88 ou A 64.
A aplicacao dos regularizadores A 96 e AL 88 em estratos com espessura de 5-6 mm, podem ser
aplicados utilizando espatulas dentadas com dentes em semi-circulo.

A 50

Cola e regularizador de base
cimenticia de média elasticidade.

PARA PLACAS EM EPS

A 96

Cola e regularizador de base cimenticia,
fibrado e extra branco

PARA PLACAS EM EPS E LA DE ROCHA

AL 88

Cola e regularizador de base cimenticia
branco e aligeirado.

PARA PLACAS EM EPS E LA DE ROCHA

i A 64
; A 64 E Cola e regularizador branco a base de

ligantes mistos.

f -] PARA PLACAS EM CORTICA As colas A 96 e AL 88
IBORTOLUD NN podem ser aplicadas
_— e com méaquinas de

projetar tipo FASSA 141
PFT, PUTZKNECHT,

FLEXYTHERM 11 TURBOSOL, stc

- : diretamente sobre as
RegAulfarlzad.or em pa§ta com Ilggntes placas antes da aplicacéo
organicos, fibrado e isento de cimento de rede.

PARA PLACAS EM EPS
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FASE 7 | REGULARIZACAO COM REDE

Aplicacao da rede de
armacao

Depois de termos aplicado o regularizador,
aplica-se a rede fibra de vidro alcéli
resistente de 160 g/m? partindo de cima
para baixo, devendo ser sobreposta
com a rede adjacente pelo menos 10
cm.

As redes apresentam faixas azuis

nas laterais, para permitir identificar
corretamente a posicao e o estrato de
rede a sobrepor.




Depois de seco o primeiro
estrato, aplica-se uma
segunda mao de regularizador
de modo a obter uma
superficie lisa e uniforme.

MANUAL TECNICO DE APLICAGAO FASSATHERM
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FASE 7 | REGULARIZACAO COM REDE

Nas zonas sujeitas a mais impactos (geralmente zonas até uma altura de 150 cm), é possivel adotar duas so-
lucdes:

1) Aplicacao na horizontal de uma rede reforcada 2) Utilizacao de duas redes de 160 g/m? tendo o

de 370 g/m?no estrato de regularizador. A aplicagao cuidado de a primeira ser posicionada de modo a ndao
sucessiva de rede de 160 g/m? é efetuada com a haver sobreposicdes (esquinas vivas). O segundo estrato
sobreposicao de pelo menos 10 cm em toda a de rede € aplicado com a sobreposicao de pelo menos 10
fachada até ao perfil de arranque. cm em toda a fachada até ao perfil de arranque.




MANUAL TECNICO DE APLICAGAO FASSATHERM

Os regularizadores devem
ser aplicados diretamente
sobre as placas com
espatulas metalicas.
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FASE 8al APLICACAO DO REVESTIMENTO

DE PROTECAQ

Apoés 2-3 semanas da aplicacao do regularizador, ou seja, depois do endurecimento total
do estrato regularizador, aplica-se a rolo ou pincel, o primario universal pigmentado FX 526.

Para cada linha de produtos existe respetivamente, um primario transparente, caso nao seja utilizado o

primario universal pigmentado FX 526:

FX 526

primario acril-siloxanico pigmen-
tado, diluigao méxima de 5% com
agua e aplicado a rolo ou pincel.

FS 412
primario siloxanico, dilu-
icdo de 1:1 com &gua e

aplicado a rolo ou pincel.

FA 249

primario acrilico,
diluicdo de 1:6/8 com
agua e aplicado a
rolo ou pincel.

FASSIL F 328
primario a base de
silicatos, diluicao de 1:1
com agua e aplicado a
rolo ou pincel.

P i



MANUAL TECNICO DE APLICAGAO FASSATHERM

Aplicar o revestimento colorido com espatula de inox, aplicando uma espessura
uniforme.

Antes do produto comecar a secar, efetuar o acabamento com movimentos
circulares utilizando uma espatula de plastico.

76.
24 A Oraq

O revestimento colorido de acabamento pode ser escolhido de entre os seguintes produtos, de modo a obter-
mos uma maior resisténcia a formacao de mofos e algas. Todos os produtos sdo aditivados a excecéo do
revestimento a base de silicatos.

revestimento

colorido de

acabamento
RSR 421 RX 561 RTA 549 FASSIL R 336
do Sistema do Sistema do Sistema do Sistema
Siloxanico Acril-siloxanico Acrilico Silicatos
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FASE 84 | APLICACAO DO REVESTIMENTO DE PROTECAO

Protecao adicional

Uma maior protecao da parede, uma maior hidro-repeléncia e uma menor
capacidade de acumulagéo de sujidade, obtém-se através da aplicacao
de uma pintura siloxanica de protecao SKIN 432, sobre o revestimento
previamente aplicado.

SKIN 432
Pintura siloxanica de protecéo do
Sistema Siloxanico
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Recomendacoes para uma
boa aplicacao:

1 - Retirar 0 material necessario para a execucao do trabalho
todo do mesmo lote;

2 - Utilizar preferivelmente granulometrias = 1,5 mm
(somente para pequenas porcoes, tipo orlas de
janelas e portas é que se aconselha a utilizacéo de
granulometrias inferiores a 1,5 mm);

3 - Aplicar o revestimento com um intervalo de temperatura
entre +5°C e 30°C;

4 - A realizacao de fachadas completas, de cima para baixo,
evita variacdes cromaticas e os inestéticos “pegamentos “ entre as varias
aplicacoes. As fachadas devem ser sempre revestidas de uma vez so;

5 - No caso de paredes muito expostas e sem qualquer protecao desaconselha-se a utilizagao de produtos a base
de silicatos (FASSIL R 336). O revestimento mineral, em determinadas condicoes climaticas, pode secar de modo
diferente, alterando a tonalidade da cor, formando manchas inestéticas. Para resolver estes problemas deve
aplicar-se uma pintura uniformizante;

6 - Evitar a aplicacdo com sol ou vento forte a incidir diretamente na fachada. A aplicacao do produto nas fachadas
deve ser efetuada antes do sol incidir sobre as mesmas, evitando assim problemas de aplicagao:

7 - Proteger as fachadas da chuva e do gelo pelo menos durante as primeiras 48 horas apds a aplicagao;

8 - Para evitar o sobre-aquecimento das paredes, pois pode comprometer a durabilidade por completo do sistema
capote, deve escolher-se cores com um indice de reflexao Y maior do que 20; Y deve ser maior do que 30 em
zonas com forte exposicao solar e nos casos em que a espessura da placa isolante seja superior a 10 cm.
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FASE 8g| APLICACAO DOS
TIJOLOS FASSABRICK

O regularizador A 50 deve estar seco e aplicado ha pelo menos 2-3 semanas. E aconselha-
do, antes de iniciar a aplicacao, tracar linhas horizontais nas paredes, utilizando um nivel ou um laser
para marcar as cotas e as linhas. Dividir as superficies de aplicacao em setores bem definidos, com
base nas linhas horizontais tracadas anteriormente.

Antes da aplicacao dos
tijolos, estender uma
corda como guia ho-
rizontal para a apli-
cacao.

Trabalhos preliminares

Iniciar a aplicagao dos cantos, utilizando os tijolos FASSABRICK angulares,
aplicando alternadamente nas duas fachadas adjacentes.

Para a aplicagcao deve considerar-se a espessura das juntas, que podem variar
entre os 10 e 0os 12 mm, em funcao das linhas horizontais tragadas inicialmente.
Dividir corretamente a cota horizontal, com base na altura das tijoleiras
e a espessura das juntas.

Antes da aplicagcao dos tijolos, deve utilizar-se uma linha como guia
horizontal durante a aplicacao. Pode ser util, a utilizagdo de uma placa de
madeira, na qual se pode escrever o nUmero e as distancias dos tijolos a aplicar
em cada setor.
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As fachadas externas decoradas com tijolos FASSABRICK, durante a aplicacéo

e nos dias seguintes, devem ser protegidas da chuva e de qualquer outro tipo de
precipitacdo e de humidades elevadas (por ex. nevoeiro) durante pelo menos 5a 7
dias.

2

-
3 4

Aplicacao dos tijolos FASSABRICK

Os tijolos FASSABRICK séo colados utilizando a cola AMF 03. Aplicar a cola
com uma espatula dentada, com dentes de 6x6, em areas inferiores a 1m?2,
Os tijolos FASSABRICK aplicam-se de cima para baixo, exercendo uma ligeira
pressao e batendo-as cuidadosamente, de modo a que toda a superficie esteja
em contato total com a cola. Eventuais ajustes dos tijolos devem ser
efetuados no espaco de 30 minutos apés a aplicacao. Depois da aplicacéo,
deve uniformizar-se o produto nas juntas com um pincel ligeiramente humido.
Deve assegurar-se que os tijolos FASSABRICK estéo totalmente em contato
com a cola e perfeitamente betumadas. Nao se devem formar bolhas ou
cavidades.
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RASSA
BORTOL'0

QUALIDADE PARA CONSTRUCAO

FASSALUSA, LDA

Zona Industrial de Sdo Mamede, Lote 1 e 2
2495-036 Sdo Mamede (Batalha)

Tel. 244 709 200 - Fax. 244 704 020
www.fassabortolo.com - fassalusa@fassabortolo.it

CENTROS DE PRODUGAO

Spresiano (TV) - tel. 0422 725475 - fax 0422 725478
Artena (Roma) - tel. 06 9516461 - fax 06 9516627
Bagnasco (CN) - tel. 0174 716618 - fax 0174 716612
Bitonto (BA) - tel. 080 5383207 - fax 0422 723031
Calliano (AT) - tel. 0141 928701 - fax 0141 928835
Mazzano (BS) - tel. 030 2629361 - fax 030 2120170
Molazzana (LU) - tel. 0583 641687 - fax 0583 641636
Moncalvo (AT) - tel. 0141 921434 - fax 0141 921436
Montichiari (BS) - tel. 030 9961953 - fax 030 9962833
Popoli (PE) - tel. 085 9875027 - fax 085 9879321
Ravenna - tel. 0544 456356 - fax 0544 688965

Sala al Barro (LC) - tel. 0341 540119 - fax 0341 240115

FILIAIS COMERCIAIS

Altopascio (LU) - tel. 0583 216669 - fax 0583 269646
Bolzano - tel. 0471 203360 - fax 0471 201943
Sassuolo (MO) - tel. 0536 810961 - fax 0536 813281

FASSA SA - Suica
Mezzovico (Lugano) - tel. +41 091 9359070 - fax +41 091 9359079
Aclens - tel. +41 021 6363670 —fax +41 021 6363672

FASSA FRANCE - Franca
Lyon —tel. +33 0800 300338 - fax +33 0800 300390

FASSA HISPANIA SL - Espanha
Madrid —mob. +34 606 734 628 - fax +351 244 704 020

concept: claim|adv
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